DTU Bibliotek

)
=
—

i

Denne fil er downloadet fra

Danmarks Tekniske Kulturarv

www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek
og indeholder scannede bgger og fotografier fra
bibliotekets historiske samling.

Rettigheder
Du kan laese mere om, hvordan du ma bruge filen, pa
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af veerker, bgger, fotografier og
tekster fra siden, er du velkommen til at sende en malil
til tekniskkulturarv@dtu.dk

DTU Bibliotek Anker Engelunds Vej 1 TIf. 45257250 bibliotek@dtu.dk
Danmarks Tekniske Universitet 2800 Kgs. Lyngby www.bibliotek.dtu.dk


http://www.tekniskkulturarv.dk/
http://www.tekniskkulturarv.dk/about
mailto:tekniskkulturarv@dtu.dk

! 000000:0'0OOOOOOQOOQOOQQOO I

sl

—  LEDETRAAD

VED

FAGUNDERVISNING

FOR SNEDKERE

1 TEKNISKE SKOLER.

$66860020060 |

|

i

! = : 1
s

[

i







LEDETRAAD

VED

FAGUNDERVISNING

FOR

SNEDKERE.







LEDETRAAD

VED

FAGUNDERVISNING
FOR SNEDKERE

TEKNISKE SKOLER.

UDGIVET AF
ODENSE TEKNISKE SKOLE.

ANDEN UDGAVE.

PRIS 1 KRONE.

ODENSE.
RASMUS HANSENS BOGHANDELS FORLAG.
(JOHANNES LYNG.)
NS STIFTSBOGTRYKKERI (DREYER).

1907.







Af Forord til 1. Udgave.

Der har i de senere Aar gjort sig Bestrabelser geel-
dende for at gore den faglige Undervisning i de tekniske
Skoler mere fyldig end hidtil ved at lade Tegneevel-
serne ledsage og underbygge af en mundtlig Under-
visning, forst og fremmest for derigennem at kunne
meddele Eleverne en mere grundig og omfattende
Indsigt paa det rent faglige Omraade, men ogsaa for
at kunne gore Undervisningen mere alment udviklende.
I Odense tekniske Skole er en saadan Undervisning
for Snedkere blevet givet til almindelig Tilfredshed i
de sidste tre Skoleaar, og ud fra de herigennem ind-
hestede Erfaringer, samt foranlediget af Forespergsler
fra forskellige Sider har Skolen anset det for enske-
ligt at soge nerveerende lille Vejledning udgivet som
et forste Forseg. — —

Den rette Brug af Vejledningen forudswetter bl. a.,

at den paageldende Skole forskaffer sig — hvad der
vil kunne ske — en hensigtsmeaessig Samling af Tree-

prover og desl., at Eleverne i en Skitsebog udferer
fuldsteendige Lesninger af saa mange Opgaver som
muligt, hvortil Stoffet giver rig Anledning, samt at
Klassetavlen flittig benyttes i samme Ojemed.




Forhaabentlig vil Udviklingen fore med sig, at det
foreliggende lille Arbejde snart vil kunne afleses af et
andet og bedre eller i hvert Fald komme til at fore-
ligge i en til Ojemedet bedre svarende ny Udgave, og
Skolen vil veere taknemmelig for at modtage hertil
sigtende Raad og Forslag.

Odense i August 1905.

Forord til 2. Udgave.

I Overensstemmelse med de Erfaringer, der er ind-
hestet ved Brugen af Bogen i de forlebne 2 Aar, er
der foretaget forskellige Forandringer og Forbedringer
ved den her foreliggende 2. Udgave, saa at Bogen for-
haabentlig nu bedre end tidligere. maa vaere et godt,
brugbart Hjselpemiddel for de tekniske Skolers Elever
0og Lerere ved Fagundervisningen for Snedkere.

Odense i Oktober 1907.
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I. MATERIALIER.

A. - TRAE.
1. Treet i Almindelighed.

n Trestamme (eller Gren) bestaar. af Bark, Ved
E og Marv. :

Barken bestaar af to Lag: Yderbarken eller Korken
og Inderbarken eller Basten; imellem denne og Veddet
ligger et serdeles tyndt og, om Foraaret, slimet Lag,
det saakaldte Dannelsesvev, der hvert Aar danner ny
Bark- og Vedlag og derved bevirker Treeets Tykkelses-
vaekst (det bemeerkes f. Eks. paa en Pilegren om Foraaret).
De enkelte og for det meste for det blotte Oje
usynlige Smaadele, hvoraf Planternes Legemer op-
bygges, benevnes Celler og Kar. Cellerne er smaa
Rum, hvis Indhold og Vewegge alt efter Cellens Alder
og Plads i Planten osv. kan vere af meget forskellig
Beskaffenhed. Korkeeller er korte, luftfyldte, teet sam-
mensluttet og med elastiske Veegge; Bast- og Vedceller
er lange, tilspidset i Enderne samt med tykke og
forveddede (d. v. s. af Trestof bestaaende) Veegge.
Kar dannes af flere Celler, der er stillet i Reaekke
oven paa hverandre, og hvis sammenstodende Skille-
veegge forsvinder, hvorved der dannes et Rer, hvis
Veegge ligesom hos Bast- og Vedcellerne er tykke og
forveddet. Skeeres Tree over paa tvers, viser Kar-

Ledetraad ved Fagunderv. f. Snedkere. 1




rene sig paa Tversnittet som fine Aabninger — Treets
Porer — der f. Eks. paa Eg er saa store, at man
kan se dem uden Forsterrelsesglas. Som Folge af

denne Bygning vil Tra: altid vise sig af en freevlet .
Beskaffenhed; de enkelte fine Treevler bensevnes

Fibrer, og efter disses forskellige Beskaffenhed, ind-

byrdes Ordning osv. taler man om Trasorternes

Struktur (eller Tekstur).

Korken bliver hos zldre Traeer i Reglen sprukken,
sjeeldnere er den glat, f. Eks. hos Begen og Korkegen;
den sidste er et i Sydeuropa voksende stedsegrent
Tree, hvis tykke, lette og elastiske Kork kan afskalles
hvert 8. til 11. Aar; den presses i fugtig Tilstand og
gaar i Handelen som den af alle kendte Kork
(Propper, Linoleum osv.). Kork finder f. Eks. ogsaa
Anvendelse ved Birketraeet, hvor dens lyse smukke :
Yderlag bruges til Bekleedning af Blomsterstativer
o. 1. Birkebarken anvendes ogsaa som Isolerings-
materiale for Bjeelkeender i Murveerk.

Bast anvendes af Bedkerne samt til Maattefletning
m. m. — Barkens Indhold af Garvesyre gor den
anvendelig til Garvning af Leder.

Dannelsesvavet streekker sig omtrent fra Spidsen og
ned igennem hele Grenen eller Stammen som et
sammenhaengende Rer; det i Lebet af en Sommer
dannede Ved faar derved ogsaa Form som et Rer, der
paa et Tversnit altsaa viser sig som en Ring uden
om den ldre Vedmasse; disse Ringe kaldes Aar-
ringe. Paa samme Maade .dannes der ogsaa ny
Bastringe inden for de gamle, som derved delvis og
efterhaanden spreenges, hvorved Bastringene i det
hele bliver utydelige. Paa et radialt Leengdesnit
(Spejlet) af Traeet ses de aarlige Tilveekstlag som i ’
Hovedsagen parallelle Linier, Aarerne; paa et tangen-
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tialt Snit danner disse mere uregelmessige og for-
skelligartede Figurer.

Paa Aarringene kan man ved ligefrem Telling be-
stemme Treets Alder, indtil det har naaet Hejde-
punktet af sin Udvikling eller er ,modent“; efter den
Tid mangler Treeet ofte Kraft til hvert Aar at satte en
ny Ring.” Alle Aarringe i et Trae har ikke samme
Bredde, og den samme Aarring er sjeelden lige sterkt
udviklet til alle Sider; paa den Side, hvor der er
flest Rodder, opnaar Aarringen, naar alt er lige, sin
storste Bredde; mod Syd er den som Regel sterre
end mod Nord, paa den fri og levrige Side storre
end ind mod Nabotreeerne. Naaletreeer har mere
udpregede Aarringe end Levtreeer; hos de tropiske
Treer mangler Aarringene, da deres Veaekst ikke
standser.

I en Trestamme vil som oftest det yderste, sidst
dannede Ved vere af en lysere Farve og lesere Be-
skaffenhed; det kaldes Splinten; inden for denne
kommer det noget merkere mere modne Parti, der
af Snedkeren som Regel blot bensevnes Tree, og midt
i Stammen, omkring Marven, findes det i Reglen
morktfarvede, ofte serdeles haarde Kcrneved; denne
Udvikling ses dog langt fra lige tydeligt hos alle
Traeer. I samme Grad, som Splinten er saftfuld og
les, egner den sig mindre godt til Gavntree. Splinten
fra et Aar begynder allerede i det neeste at omdannes
til den egentlige Treemasse; men gamle Treer har
ogsaa i saa Henseende mindre Evne end unge.

Veddet, Traeet i teknisk Forstand, som er den
herdede Splint, bliver Aar for Aar fastere og haardere
og mindre paavirkeligt af kemiske Kreefter, dog kun,
til Modenheden er naaet; man vil altsaa i det inderste
Ved, ,Keerneveddet“, have det bedste Materiale. Ud-

0
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trykket Keernetree anvendes ogsaa om Ved i Almindelig-
hed i Modseetning til Splint.

Marven findes inderst i Treeet; den vokser ikke og
spiller kun en Rolle for Traeet i det forste Aar.

Paa et afglattet Tveersnit af en Trestamme ses frem-
deles en storre eller mindre Maengde andre Figurer, der
som tynde Streger leber gennem Veddet i Retning fra
Marv til Bark; de fleste er meget korte; men de har
alle radial Retning og benzevnes Marvstraaler; kloves
Treet paa langs og i Marvstraalernes Retning, ses
disse i deres lodrette Udstraekning, der sjelden er ret
stor; den derved fremkomne Flade kaldes Traeets Spejl-
flade, og dennes forskellige Udseende, netop paa Grund
af Marvstraalerne, afgiver et af de bedste Skelne-
meerker mellem Tresorterne; dens i Reglen smukke
Farvespil og Lysvirkning er Grunden til, at den i visse
Tilfelde foretreekkes af Snedkeren frem for andre
Flader. Marvstraalerne er en medvirkende Aarsag til,

at Treeet lettest spaltes pfn langs. Af indenlandske
Treesorter har f. Eks. Eg og Beg et smukt Spejl.

Jordbundens Beska[‘fenhed og Fugtighedsforhold m.
m. er af Betydning for Traeets Udvikling. Muldblandet
Jord med Grus og ikke for meget Ler, men helst
mergelholdig, giver i Reglen det teette, haarde og
elastiske Tree. Naaletreeerne er ofte mere nejsomme
end Levtrzer; dog kan Jordbunden veere saa mager,
at Treet ikke vil trives, bliver krumt, knudret og
let gaar ud. Ter Bund giver fastere og holdbarere
Tree end fed eller moset Bund; Spaaner af Tre,
vokset paa den sidste, er korte og smuldrende. I
Dalene vokser Treeet hurtigere; paa Bjergskraaninger
bliver det kraftigere. Lnl\eltstaa(,nde Treeer bliver
hyppigt krumme og angiver derved den fremherskende
Vindretning; de faar mange Grene, og deres Ved er
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haardt og vredet; det samme gelder, om end i
mindre Grad, Traeeer i Udkanten af Skoven. Traeer
i teet Bestand vokser rankt og mere grenefrit; de er
tillige mere fejlfri og letklevelige, men mindre steerke
end de yderste Traeer. Treer fra Nordsiden af en
Bevoksning har finere og tungere Ved end de fra
Sydsiden, som har grovere og mere knastet Ved.

Tree med lige, paralleltiobende Aarer kalder man
slankt Tree; Tree med buede, slyngede Aarer benzevner
man flammet. Efter Aarernes Bredde skelner man
mellem grov- og finaarede Treesorter, og efter deres
Tewethed mellem haarde, middelhaarde og blade Tree-
sorter. ig, Beg, Ahorn er haardere, Birk, Fyr
middelhaarde, Poppel og Kastanie blede Traesorter.

Treets Alder er i forstmessigt behandlede Skove
af okonomiske Grunde indskrenket, saa at gamle
Traeer bliver sjeldnere og sjeldnere. Paa Roden
cksisterer endnu nogle 1000-aarige Ege i Europa;
som Eks. paa sveert Toemmer kan henvises til det i
de norske Stavkirker. I Kalifornien har man feldet
et Tree, hvis Top var afbrudt i en Hejde af 100 Meter
(c. 320°), og som paa dette Sted endnu var 6,3 M.
(c. 20%) tykt; det antages at have veret c. 150 M.
(480¢) hejt og c. 3000 Aar gammelt.

De fleste europwziske Treesorter har kun svag Farve,
gaaende fra hvidt gennem gult til brunt. Farven
spiller undertiden en Rolle ved Bedemmelsen af
Treets Beskaffenhed; Treets Evne til at lade sig
farve har Betydning for dets Anvendelse til Mebler.
Ligesom Splinten er lysere end Veddet, saaledes er
det yngre Ved lysere end det wldre; selv efter Feeld-
ningen kan dette blive merkere ved Lysets Ind-
flydelse, f. Eks. Mahogni. Ofte er Farven ikke ens,
men fremtreeder i Pletter, Aarer eller Flammer som
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ved Pokkenholt, Guldregn, undertiden Elm og Ask.
Af hvide Tresorter kan neevnes Hestekastanie, Ahorn,
Lind og Pil. Tropisk Tree kan i Farve naa lige til
sort, f. Eks. Ibenholt. Ved Bejdsning efterligner man
bestemte Traesorter. Peretre bejdses til imiteret
Ibenholt, Begetree snart som Mahogni, snart som
Palisander eller Noddetrz, o: Valneddetrze.

Eg og andre Traesorter, som indeholder Garvestof,
bliver bleksorte ved Berering med Jeernoplesninger.

Glansen er mest fremtreedende paa Spejlsiden; visse
Treesorter kan ved at poleres faa et Sker som Atlask.

Treesorterne har mer eller mindre en ejendommelig
Lugt, hidrerende fra de i Celler og Kar indeholdte
Stoffer. Ved Levtreeerne er den ofte sur, ved Naale-
treeerne harpiksagtis. Tre i tynde Skiver, navnlig
af saftrigt, harpiksholdigt Naaletree, er gennem-
skinneligt for Lyset; selv gennem en fingertyk Skive
af Endetrae kan der ofte gaa lidt redligt' Lys. Vaad
Splint er mere gennemskinnelig end modent og
tort Keernetree. Efter Leengden kan man presse Luft
og flydende Farvestof (Bejdse) gennem Treeet; herved
opnaas sikkert en ensartet Gennembejdsning, selv-
folgelig lettere, jo mere porest det er.

Traeets Hovedfortrin er dets store Modstand mod
Sammentrykning og Bejning, dets Styrke mod Treaek,
samt den Lethed, hvormed det lader sig dele og ud-
skeere til Breeder, Planker, Tommer og, for de finere
Treesorters Vedkommende, til Finerer; endvidere dets
ringe Vagt, der seerlig gor det anvendeligt som Bygge-
materiale. Dets Hovedmangler er dets ringe Varig-
hed, Traevleveevets Uensartethed, Trewets ~Arbejden*,
Svinden, Kasten osv., hvorved der idelig foregaar
Forandringer i Treets Rumfang som Felge af lokale
Forhold (Temperaturen, Luftens Fugtighed); denne
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Volumenforandring opherer aldrig, om den end for-
mindskes med Aarene; selv gammelt Egetemmer, der
har siddet i Bygninger i flere Aarhundreder, er under-
kastet saadanne Forandringer; kun naar Treeets Saft
udterres kunstigt, bliver dets Arbejden hindret; men
Traeet taber da i Sammenhold og Styrke og beneev-
nes dodi Tree (Herom neermere under Traeets tekniske
Egenskaber).

2. Treets Fejl, Sygdomme og Fjender.

Til Traeets Fejl kan henregnes alt, hvad der ger
det uskikket til en eller anden Anvendelse; ikke alene
Sygdommene og de af Traets Fjender foraarsagede
Odelxeggelser er altsaa Kilder til Fejl; men selv det
fuldsteendig friske Trae kan veere fejlfuldt til en be-
stemt Brug paa Grund af dets tekniske Egenskaber.
Alene af ydre Kendetegn at slutte sig til Treeernes
indvendige Beskaffenhed er meget vanskeligt, og
Koberen maa derfor anvende megen Forsigtighed og
erhverve sig Erfaring for at kunne bedemme Gavn-
treeets Sundhed. Man har en Maengde Kendetegn,
hvorefter den indre Beskadigelse lader sig bedemme;
her anferes foelgende:

1. Steerkt fremtraedende Redder, en usedvanlig steerk
Udvikling af den nederste Del af Stammen, Muse-
huller eller andre Hulninger under samme antyder
Stamme- eller Rodforraadnelse.

2. Saafremt der ligger ,Ormemel“ eller af Speetterne
udhakkede Spaaner i Mosset, kan man ikke gere
Regning paa Traets Sundhed, ligesom det heller
ikke indeholder meget Gavntree.

3. Svampe af alle Slags, sorte Brandpletter paa Bar-
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ken, terre, raadne Knaster, raadne Grene, Huller,

Pukler og Udvaekster er sikre Tegn paa ind-

vendige Fejl.

4. Ikke altid har Stammen indvendige Fejl, fordi
der viser sig forterrede Grene, eller man ser torre
Spidser i Toppen; dog har disse Tegn i Reglen
ikke nogen fordelagtig Betydning med Hensyn til
Stammens Beskaffenhed og Sundhed.

5. For ved Hjeelp af Lyden at afgere, om et Trae er
hult, kan man banke med Bagen af Oksen paa et for
Bark blottet Sted; til endnu sterre Sikkerhed, og
hvor Faldning dog skal ske, borer man lige ind
til Marven; Spaanerne viser da med Sikkerhed
Treeets indvendige Beskaffenhed.

Omvendt er der ofte slet ingen ydre Kendetegn til
Stede, hvoraf man kan formode indvendige Fejl, og
det viser sig ferst ved Skeringen i Planker, at
Treske og Forraadnelse har udbredt sig indvendig,
hvilket f. Eks. kan hidrere fra tidligere forterrede og
afbrekkede Grene, som atter er blevet overvokset.

Treeer, hvis Stammer skal bruges i sterre Stykker,
maa selvfolgelig veere langt sundere og mere fejlfri
end det Gavntre, som forarbejdes i mindre Stykker.

Kendetegn paa Traets Sundhed:

1. Rodenden paa Stammen maa ikke veere uforholds-
meessig tykkere end selve Stammen.

o

Stammen maa vere fri for terre Grene og Brand-

pletter.

3. Stammens Bark maa veere lys, glat og ikke for
meget bevokset med Mos.

4. Ingen terre Spalter maa vise sig i Toppen af

Treeet, og Kronens Blade maa om Sommeren vare

af en livlig gren Farve.
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5. Kronens Udvikiing maa staa i det szedvanlige,
passende Forhold til Stammens.

Af de mange Haande Sygdomme og Beskadigelser,
for hvilke saavel det voksende som det feldede og
anvendte Tree er udsat, kan felgende anfores:

Forraadnelse, der angriber saavel Treeet paa Roden
som det feldede Tree og optreeder under 2 Hoved-
former: den terre og den vaade.

Den terre Forraadnelse viser sig derved, at
der fremkommer brogede Pletter og Striber i Veddet;
det mister efterhaanden al Saft og Styrke, kaldes
frennet, bliver mert og smuldrer mellem Fingrene,
idet det er omdannet til en let, svampet Masse,
»Troske“. Tresken forekommer ikke alene paa Land,
f. Eks. i hule Treer, men ogsaa i Skibe, hvor den
kaldes ,Fyr¢ og virker hejst edeleeggende, saa meget
mere, som den griber meget hurtigt om sig.

Den vaade Forraadnelse er vel bekendt som
den alm. Undergangsform for Planteveeksten; den
sker hurtig i vaad Jord og i Vandskorpen. For det
feeldede Tree indtreeder den, naar Safterne ikke bort-
fjernes eller i det mindste bringes til at terre ind.

Saftflod fremkommer ved ydre Beskadigelser, navn-
lig naar en Gren falder af; af det dannede aabne
Saar (paa Barken) vil i mange Tilfeelde Saften flyde
ud. Sker det udvendigt ned ad Barken, vil denne
blive plettet og besat med Svampe; sker det indvendigt
imellem Bark og Splint, edelegges Dannelsesveevet,
og Sygdommen kaldes da Vattersot eller Vandflod.
Den tilbagestaaende Del af den affaldne Gren, Kna-
sten, raadner imidlertid i Hullet. I mange Tilfzelde
kan der efterhaanden gro nyt Tre ud fra Siderne
g deekke Hullet udvendigt; men det raadne Knast-
hul har formindsket Styrken og Saftiabet svaekket















































































































































































































































































